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Chemicky technik pro povrchové upravy materialti (kod: 28-
069-M)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina oborti: Technicka chemie a chemie silikatd (kod: 28)
Tyka se povolani: Chemicky technik pro povrchové Upravy materiald
Kvalifikac¢ni uroven NSK - EQF: 4

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroven
Prace s technickymi normami, pfedpisy a vykresy pro chemické povrchové Upravy 4
Navrhovani chemickych povrchovych Uprav ke zvySeni uzitnych vlastnosti materialu 4
Pfiprava povrchu pfed provedenim jeho chemické upravy 4
Provadeéni analytické a kvalitativni kontroly vylou¢eného povlaku 4
Mérfeni tloustky nanesené vrstvy po provedené chemické upravé materialu 4
Stanovovani pficin vzniku defektd pfi chemické upravé materialu 4

Dodrzovani zasad bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, hygieny prace, pozarni prevence a ochrany zivotniho

prostfedi v chemické Upravé povrch( materiall <

Platnost standardu
Standard je platny od: 26.04.2016
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Prace s technickymi normami, predpisy a vykresy pro chemické povrchové upravy

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Navrhnout druh a zplisob provedeni povrchové upravy podle pfedlozené S e ey
dokumentace Praktické predvedeni a ustni ovéreni
b) Nakreslit blokové schéma procesu povrchovych Uprav Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

gz:r?éorg;ﬁ technologické parametry povrchovych uprav dle operaci blokového Praktické pfedvedeni a Ustni ov&Fent

Je treba splnit vSechna kritéria.

Navrhovani chemickych povrchovych uprav ke zvyseni uzitnych viastnosti materialu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat princip a technologii nanaseni povlaki na materialy Pisemné a ustni ovéreni
b) Popsat princip a technologii vytvareni kovovych povlakid na materialy Pisemné a ustni ovéfeni

c) Popsaf(,prlnmp a technologii vylu€ovani kovu a slitin chemickym zplsobem Pisemné a dstni ovéreni
na materialy

d) Popsat princip a technologii vytvafeni kovovych povlaku a slitin . e ay
c . . Pisemné a Ustni ovéfeni
elektrochemickym zplsobem na materialy

e) Urcit a pop?sat jeden pfedlozeny material a navrhnout vhodnou Praktické pfedvedeni a Gstni ov&Fent
povrchovou Upravu

f) Popsat zpusob provedeni povrchové Upravy a oéekavanou zménu Pisemné a Ustni ovéreni
vlastnosti materialu

g) Urcit vhodné zafizeni k provedeni technologie povrchové Upravy materialu Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

h) Navrhnout zakladni parametry technologie pro povrchové Upravy C e e
materialu Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Priprava povrchu pred provedenim jeho chemické upravy

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) }/yjmenO\Cgt’ pg,zadavlfy na kvalltvuvvs’tupnl voﬂdy, pop_s,a‘f princip pusobeni a Pisemné a Ustni ovareni
zpusob pouziti pfipravkd na odmasténi povrcht materialt

lb)“Popsatvpr’lnmp plUsobeni pfipravkdl na mofeni povrchl materialt a zplsob Pisemné a dstni ovéreni
jejich pouziti

c) Provést pfedupravu povrchu u stanoveného materialu Praktické predvedeni

d) Navrhnout a demonstrovat postup ovéfeni kvality provedené Upravy Praktické pfedvedeni

e) Zjistit kvalitu provedené pfedupravy u stanoveného materialu Praktické pfedvedeni

Je tfeba splnit vSechna kritéria.
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Provadéni analytické a kvalitativni kontroly vylouéeného povlaku
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat a zkontrolovat laboratorni slozeni predlozeného vzorku lazné, S e ey
. a . . Praktické predvedeni a ustni ovéreni
uréeného k povrchové Upravé materialu

b) Ovéfit a provést kontrolu kvality provedené povrchové Upravy materialu Praktické pfedvedeni

\(Z#?ﬁ:]t;gzc;vat pfedloZenou vadu povlaku a navrhnout opatfeni k zamezeni Praktické pfedvedeni a Ustni ovéFeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Méreni tloustky nanesené vrstvy po provedené chemické upravé materialu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat zplsob méfeni tlousték vylou¢enych vrstev na tfech predlozenych pi A
. isemneé a ustni ovéreni
vzorcich
b) Provést sefizeni pfedlozeného méfidla a zdlvodnit jeho vhodnost pro e e
e <o N oo Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
méfeni tloustky povlak( materiald
c¢) Zvolit vhodné méfidlo a zméit tloustku prfedlozeného povlaku Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

Je treba splnit vS§echna kritéria.

Stanovovani pric¢in vzniku defektd pri chemické upravé materialu
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Uvést nej¢astéjsi defekty uprav na tfech pfedloZzenych vzorcich materialu Pisemné a Ustni ovéfeni
a popsat pficiny jejich vzniku

b) Sta,nowt pos_typ pfi identifikaci pficin vzniku defektd na tfech predlozenych Praktické predvedent a tstni ovéFent
vzorcich materialu

Je treba splnit obé kritéria.

Dodrzovani zasad bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, hygieny prace, pozarni prevence a
ochrany zivotniho prostredi v chemické tpravé povrchu materiala

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Chgrel!der’lzgvat legislativni pfedpisy pro zajisténi bezpecnosti a ochrany Pisemné a Ustni ovéreni
zdravi pfi praci

b) Dodrzovat zasady bezpecné prace a pozarni prevence s chemickymi C e
: L e L . Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
latkami a pfi obsluze zafizeni na povrchové upravy materialu

F(;?ﬁoDsct)Fc(iergiovat interni a obecné& zavazné pfedpisy a normy ochrany Zivotniho Praktické pFedvedeni a Gstni ovéFeni

Je tireba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO). Zdravotni zpUsobilost neni vyzadovana.

Na praktickém pfikladu uchaze¢ provede ¢innosti podle poZzadavk( hodnoticiho standardu a vysvétli zakladni faze
pribéhu technologického procesu, podle aktualni provozni situace ve firmé, kde zkouska probiha. Pfi zkouSce se
oveéfuje jeden druh materialu (na tfech pfedlozenych vzorcich), ktery odpovida provoznim moznostem firmy. Zkouska
probiha na materialech z plastl, keramiky a kov( pro technologie:

a) nanadeni tekutych a praSkovych natérovych hmot, nebo

b) vytvareni kovovych povlakl tepelnym a mechanickym zplsobem, nebo

c) vyluéovani kovu a slitin chemickym zplsobem, nebo

d) vytvafeni kovovych povlaku a slitin elektrochemickym zpdsobem

Uchaze¢ zaroven provede posouzeni vyslednych hodnot a parametru, pfipadné objasni defekty, které vzniknou pfi
povrchové upravé daného vyrobku.

Pisemné ovéfrovani probiha formou vypracovani odpovédi na zadané otazky (pfipravené autorizovanou osobou) a
provedeni zakladnich vypoctl (vypocet receptury, pfepocty mezi recepturou zakladni, provozni a laboratorni).

Na zakladé vykresl ¢i schémat uchaze¢ vysvétli funkci stroje, pfipadné vyrobni linky a vyrobniho procesu. Uchaze¢
nakresli, popiSe a zdlvodni funkci jednotlivych ¢asti blokového schématu procesu povrchovych Uprav.

PFi hodnoceni vysledkud technologického procesu uchaze¢ pouzije PC s vyhodnocovacim softwarem.

V ramci zkousky budou pouzity interni testy (zpracované ve firmé&, kde se realizuje zkouska) k bezpec€nosti prace,
pozarni ochrané a ochrané Zivotniho prostfedi v souladu s legislativou a platnymi normami.

PFi ovérovani kritérii hodnoceni zplsobem ovéfeni "Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni" se pozaduje struéné slovni
doplnéni pfedvedené Cinnosti ve smyslu vysvétleni nebo obhajoby zvoleného postupu ¢i feSeni.

PFi ovérovani kritérii hodnoceni zplsobem ovéfeni "Pisemné a Ustni ovéfeni" se poZzaduje struéné slovni dopInéni
pisemné zpracovaného uUkolu, zadani, ve smyslu dopInéni informaci nebo dopInéni vysvétlieni.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich

Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro
prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a)

b)

c)

d)

Stfedni vzdélani s vyu¢nim listem v oboru zaméfeném na chemii nebo strojirenskou vyrobu a alespon 5 let odborné
praxe, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oboru vzdélani zaméfeném na chemii nebo strojirenskou vyrobu a alespori
5 let odborné praxe v oblasti chemickych nebo strojirenskych vyrob, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich
dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

VySSi odborné nebo vysokoskolské vzdélani v oblasti chemie nebo strojirenské vyroby a alesponi 5 let praxe ve
funkci ucitele odbornych pfedmétd nebo praktického vyucovani nebo ucitele odborného vycviku v oblasti chemie
nebo strojirenské vyroby, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni
autorizace.

VysSi odborné nebo vysokoSkolské vzdélani v oblasti chemie nebo strojirenské vyroby a alespon 5 let odborné
praxe v oblasti chemické nebo strojirenské vyroby, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed
podanim zadosti o udéleni autorizace.

Profesni kvalifikace 28-069-M Chemicky technik pro povrchové Upravy materiald + stfedni vzdélani s maturitni
zkouSkou a alespon 5 let odborné praxe v oblasti chemie nebo strojirenské vyroby, z toho minimalné jeden rok v
obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

DalSi pozadavky:

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor dalSiho vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy zamérené zejména na praktickou aplikaci ¢asti
prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, musi byt schopna organizaéné zajistit
zkuSebni proces v€etné vyhodnoceni na PC a vydani jednotného osvédceni (staci dolozit Cestnym prohlaSenim).

Zadatel o udé&leni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo priimyslu a obchodu, www.mpo.cz
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky
Materialné-technické zazemi:

¢ mistnost vybavena PC s kancelafskym softwerem, pfistupem na internet, tiskarnou

e pracovi$té odpovidajici normam BOZP a hygieny prace, vybavené zafizenim a pomUckami k provedeni pfedlpravy
pfedlozenych vzorkd pro rizné zakladni materialy a technologie povrchovych Uprav (laboratorni vani¢ka, pracovni
roztoky - kyselina, odmastovadlo, manipulaéni ha¢ek, gumové rukavice)

e vorky plastl (minimalné 3 - maximalné 6 vzork(), vzorky keramiky (minimalné 3 - maximalné 6 vzork(), vzorky kov(
(minimalné 3 - maximalné 6 vzork()

e pracovi$té odpovidajici normam BOZP a hygieny prace, vybavené zafizenim a pom(ckami k provedeni povrchové
Upravy lakovani, chemické nebo galvanické pokoveni)

e pracovisté odpovidajici normam BOZP a hygieny prace, vybavené zafizenim a pomuckami k zjisténi kvality
povrchové upravy, kterymi jsou mikroskop, lupa, pfipravek na ohyb, pfipravek na fez

e pracovi$té odpovidajici normam BOZP a hygieny prace, vybavené zafizenim a pomuckami ke stanoveni
koncentrace uréeného elektrolytu, laku nebo barvy (laboratof vybavena analyzatorem pro ur€eni hustoty kapalin a
plynu)

e pracovi$té odpovidajici normam BOZP a hygieny prace, vybavené zafizenim a pomuckami k provedeni méfeni
tloustky vylou€eného povlaku nebo naneseni vrstvy barvy ¢i laku (laboratof vybavena méfi¢em tloustky vrstev,
méfiCem tloustky laku)

o mefice tlousték a pfilnavosti povrch(, analyzator hustoty kapalin a plynd, metricka méfidla

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpeénostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam svého materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro uc¢ely zkousky. Pokud zadatel bude pfi zkouSkach vyuzivat
materialné-technické vybaveni jiného subjektu, pfilozi k zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace smlouvu
(popfipadé smlouvy) umoziujici jeho uzivani nejméné po dobu 5 let ode dne podani zadosti o udéleni nebo prodlouzeni
platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Celkova doba pfipravy na zkousku (véetné pfipadnych ¢asu, kdy se uchaze¢ pfipravuje béhem zkousky) je 20 az 30
minut. Do doby pfipravy na zkousku se nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP
a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky (bez ¢asu na prfestavky a na pfipravu) je 3 az 5 hodin (hodinou se rozumi 60
minut).
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

I:lodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro chemii, ustavena a licencovana pro tuto éinnost HK CR a SP
CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Stfedni obchodné technicka Skola Zlin

Ceska spole&nost pro povrchové Gpravy

Synpo, akciova spolecnost
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