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Vyléva€ keramiky (kéd: 28-005-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo priimyslu a obchodu

Skupina oborti: Technicka chemie a chemie silikatd (kéd: 28)
Tyka se povolani: Keramik

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroverii

Orientace v normach, v technickych a vytvarnych podkladech pro vyrobu a zpracovani keramiky 3
Volba postupu prace a technologickych podminek pfi vyrobé keramiky

Realizace postupu prace pfi vylévani, ¢isténi a dohotovovani keramickych vyrobku

3
3
Sluéovani a zagistovani spar u vyrobki 3
Obsluha licich stroju a linek, suseni vyrobku 3

3

Posuzovani kvality keramickych polotovart

Platnost standardu
Standard je platny od: 17.06.2010
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace v normach, v technickych a vytvarnych podkladech pro vyrobu a zpracovani keramiky
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

Slovni vyjadfeni podle pfislusné vyrobni

a) Ur¢it postup prace pro zadany vyrobek urcitého tvaru a velikosti dokumentace

b) Ovéfit, zda zvoleny postup prace pfi vytvareni ur€itého vyrobku odpovida

vyrobni a technické dokumentaci Praktické provedeni

Je treba splnit obé kritéria.

Volba postupu prace a technologickych podminek pri vyrobé keramiky

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Pripravit material, nastroje a pom{cky podle vyrobniho pfedpisu Praktické provedeni

b) Stanovit postup prace pro zadany vyrobek uréitého tvaru a velikosti s

vyuzitim vjtvarnych a technickych podklad Slovni vyjadreni

Je tireba splnit obé kritéria.

Realizace postupu prace pfri vylévani, ¢iSténi a dohotovovani keramickych vyrobku
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Slozit formu pro liti podle zadani Praktické provedeni

b) Provést liti do forem vhodnou technikou nebo zafizenim ve vztahu k

velikosti a tvaru vyrobku Prakticke provedeni

c) Rozebrat formu a vyjmout polotovar z formy, ovéfit silu stfepu podle

L 2 Praktické provedeni
uréenych parametrt

d) Upravit vyrobek podle pfedepsaného technologického postupu, tj. duté

vyrobky vykrojit, ploché zakrojit a zacistit na uréenych mistech Prakticke provedeni

e) Profezat a zacistit pfedznacené otvory, pfilepit a zamyt dalSi dily k

polotovaru Praktické provedeni

f) Lozit vyrobky k suSeni a ususit vyrobky Praktické provedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Slucéovani a zacist'ovani spar u vyrobku

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a . o . G sixe o - . Slovni vyjadfeni podle pfislusné vyrobni
a) Volba postupu prace, nastrojii a pomucek pfi zaciStovani spar u vyrobku dokumentace
b) Zamyt a zadcistit spary u zvoleného vyrobku vhodnou technikou Praktické provedeni
c) Sloucit dalsi dily k polotovaru, pfipadné zamyt a zadistit Praktické provedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Vylévac¢ keramiky, 29.4.2025 11:54:11 Strana2z7



nsk

Obsluha licich stroju a linek, suseni vyrobku

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

3250%%3ﬁttizasady bezpecné obsluhy strojniho zafizeni na liti vyrobkud, napf. Praktické provedent se slovnim vyjadfenim

b) Pfedvést vylévani, pfipadné suseni, slu¢ovani, ¢isténi vyrobku na . . .
vybraném licim zafizeni Praktické provedeni vhodnou technikou

c) Upravit a zkontrolovat polotovar urcitého tvaru a velikosti podle Praktické provedeni se slovnim vviadrenim
predloZeného technologického predpisu P Y]

Je treba splnit vSechna kritéria.

Posuzovani kvality keramickych polotovaru

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Klasifikovat vady polotovar a odborné je odstranit Praktické provedeni

b) TFidit vyrobky podle kvality Praktické provedeni

Je treba splnit obé kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. Dale stanovi, které pomucky uchaze¢ pfi zkouSce smi pouzivat.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti prace a
ochrany zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO). Zdravotni zplsobilost je vyZadovana (odkaz na povolani v NSP
- http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=101209&kod_sm1=35).

Ovérovanim kritérii hodnoceni pro jednotlivé kompetence je tfeba ziskat celkovy pfehled o zpUsobilosti zkouseného
uchazece vykonavat povolani v urcitém Useku keramické vyroby. Uchaze€ prokaze znalosti o surovinach a pouzivanych
materialech. Vysvétli princip jednotlivych technologickych operaci a funkci stroja a zafizeni, které se pouZivaji ve vyrobé.
Kritéria hodnoceni jsou komplexnéjSiho charakteru, proto se miize zkouSejici zaméfit na urcity konkrétni ukol, ktery je
pro ovéfovanou kompetenci stéZejni a je v souladu s pozadovanym zamérenim DK.

Pfi ovéfovani kompetenci formou praktického pfedvedeni a zvladnuti konkrétni €innosti sleduje zkouSejici dodrzovani
hygienickych a bezpeénostnich zasad. Dale posuzuje hospodarné vyuZiti surovin a bezpeéné provadéni vSech ukon(.
Hodnoti se také kvalita zhotoveného vyrobku. Pfedmétem hodnoceni zkouSeného uchazecle je také esteticka stranka
vyrobku, kreativita a manualni zruénost.

U vSech kritérii, kde je zptisobem ovéreni slovni vysvétleni nebo vyjadreni, je tim minéno stru¢né slovni doplnéni
predvedené Cinnosti v souladu s technologickym postupem.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,vyhovél“ nebo ,nevyhovél* v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkoudky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ vyhovél pro vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél“, pokud uchaze¢ pro nékterou kompetenci
nevyhovél. Pfi hodnoceni ,nevyhovél* uvadi zkousejici vzdy zdlvodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkousejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba anebo jeden
autorizovany zastupce autorizované pravnické osoby.
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Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba musi splfovat alespon jednu z nasledujicich variant pozadavku:

a)Stredni vzdélani s vyucnim listem v oboru keramik + stfedni vzdélani s maturitni zkouskou a alespon 5 let praxe ve
funkci mistra (vedouciho) dilny, provozu nebo ve funkci uCitele odbornych pfedmétt nebo odborného vycviku, z toho
minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

b)Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oblasti technologie keramiky + alespori 5 let praxe vedouciho pracovnika v
keramické vyrobé nebo ve funkci ugitele odbornych pfedméti nebo odborného vycviku, z toho minimalné jeden rok v
obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

c)VySsi odborné vzdélani v oblasti technologie keramiky a alespon 5 let praxe vedouciho pracovnika v keramické vyrobé
nebo ve funkci ucitele odbornych pfedmétli nebo odborného vycviku, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich
dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

d)VysokoSkolské vzdélani se zaméfenim na technologii silikatd + alespori 5 let praxe vedouciho pracovnika v keramické
vyrobé nebo ve funkci ugitele odbornych pfedmétu nebo odborného vycviku nebo praktického vyu€ovani, z toho
minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

DalSi pozadavky:

— Autorizovana osoba, ktera nema odbornou kvalifikaci pedagogického pracovnika podle zakona ¢. 563/2004 Sb., o
pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpist, nebo nema odbornou
kvalifikaci podle zakona &. 111/1998 Sb., o vysokych Skolach a o zméné a doplInéni dalSich zakon( (zakon o vysokych
Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi v oblasti vzdélavani dospélych (véetné praxe z oblasti zkouseni),
nebo nema osvédc&eni o profesni kvalifikaci 75-001-T Lektor dalSiho vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy
zameérfené zejména na praktickou aplikaci ¢asti prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani
vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné nékterych zakonl (zakon o uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani), a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v rozsahu
minimalné 12 hodin.

— Autorizovana osoba musi byt schopna organizaéné zajistit zkusebni proces véetné vyhodnoceni na PC, tisku
jednotného osvédceni a zasilani s vyhodnocenim elektronickou postou (staci dolozit Cestnym prohlasenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

— Prostory a stroje odpovidajici bezpe¢nostnim a hygienickym pfedpisum, pfisun potfebné energie
— Osobni ochranné pracovni pomucky

— Vyrobni receptury pro vSechny ovéfované postupy

— Vykresova dokumentace pro vSechny ovéfované postupy

— Technologicka a technicka dokumentace pro vSechny ovéfované postupy

— Keramicka dilna vybavena pro vSechny ovéfované postupy

— Suroviny a pomUcky pro vSechny ovéfované postupy

K Zzadosti o udéleni autorizace Zadatel pfilozi seznam svého materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro U&ely zkousky. Pokud Zadatel bude pfi zkouskach vyuzivat
materialné-technické vybaveni jiného subjektu, pfilozi k Zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace smlouvu
(popfipadé smlouvy) umoziujici jeho uzivani nejméné po dobu 5 let ode dne podani zadosti o udéleni nebo prodlouzeni
platnosti autorizace.

Doba pripravy na zkousku

Celkova doba pfipravy na zkousku (véetné pfipadnych ¢as(, kdy se uchazec pfipravuje béhem zkousky) je 15 az 20
minut. Do doby pfipravy na zkousku se nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovidtém a s poZzadavky BOZP
a PO.
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Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky (bez €asu na pfestavky a na pfipravu) je 4 az 6 hodin (hodinou se rozumi 60
minut). Zkouska muzZe byt podle zadanych vyrobk( rozloZena do vice dnu.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard byl pfipraven Sektorovou radou pro sklarsky a keramicky pramysl, v niz byly zastoupeny:
Silikatovy svaz

Asociace sklafského a keramického pramyslu CR

Svaz vyrobcl bizuterie

Narodni Ustav odborného vzdélavani v Praze

Na tvorbé hodnoticiho standardu se dale podilelo:
Ministerstvo prdmyslu a obchodu CR
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